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Bazujaca na cemencie zaprawa fugowa do
stosowania na podtogach i Scianach wewnatrz
I na zewnatrz, w pomieszczeniach mokrych i
suchych.

® Praktyczna fuga do podidg i scian
® Wystepuje w trwatych, odpornych na swiatto kolorach

® Odpowiednia do szerokich spoin
classic zapewnia szczelne i zwarte spoiny. Jest produktem
suchym, gotowym do uzycia po wymieszaniu z wodg. Masa

jest fatwo urabialna i dobrze wprowadza sie w szczeliny fugowe.
Kolory sa trwate i nie ptowieja pod wptywem swiatta.

classic jest pakowana w 15 kg worki z uchwytem.
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Zastosowanie

¢ Sciany

¥ Podtogi

¥ Pomieszczenia makre
¥ Wewnatrz

v/ Zewnatrz

Rodzaje ptytek
& Ceramiczne z absorpcjg
wody ponizej 0,5%

¥ Ceramiczne z absorpcjg
wody powyzej 0,5%

¢/ Kamien naturalny

Szerokos¢ fugi
¥ 2-15 mm
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Opis produktu

Bazujgca na cemencie, mrozo- i wodoodporna zaprawa
fugowa w proszku.

Dane chniczne

Gestosc: 1700 kg/m3
Witasciwosci wg. EN 13888: CG1
Czas przydatnosci do uzycia ca. 3-4 godz.
Czas schnigcia v/18°C

dla lekkich obciazen i lekkiego ruchu: ca. 24 godz.
Maksymalne obcigzenie po: 7 dniach
Najnizsza temp. pracy: 6°C
Zalecana temp. pracy: 10-20°C
Zuzycie

(zalezy od rozmiaru ptytek i

szerokosci fug): 0,7-2,5 kg/m?2

Zastosowanie

Do spoinowania s$cian i podtég wytozonych ptytkami/
klinkierem. Wewnatrz, na zewnatrz, w pomieszczeniach
mokrych i suchych.

Szerokosé¢ fugi 2-15 mm.

Typy ptytek
classic mozna stosowac do wszystkich rodzajéw ptytek
ceramicznych i z kamienia naturalnego.

Przygotowanie podtoza

Spoiny i ptytki musza by¢ czyste, wolne od kurzu, brudu,
oleju, ttuszczu i innych substancji zmniejszajacych
przyczepnosc.

Wykonanie

15 kg proszku wymieszac z 3,4-3,5 litrami czystej wody.
Mieszaé nalezy mieszadtem do kleju na wolnych obrotach
aby unikng¢ napowietrzenia. Temperatura proszku i wody
powinna by¢ jednolita. Miesza¢ 2-3 minuty az do uzyskania
gtadkiej, jednolitej masy bez grudek. Tak przygotowana
masa jest gotowa do uzycia i pozostaje zdatna jeszcze
przez 3-4 godziny po wymieszaniu.

Zaprawe nanosi sie w spoiny gumowa szpachla lub

paca, ktdra przeciaga sie ukosnie do kierunku spoin.

Kiedy masa fugowa przeschnie w spoinach lecz nadal

jest plastyczna usuwa sig jej nadmiar wilgotng poduszka
padmaster. Nastepnie powierzchnie ptytek czysci sie z
resztek fugowego szlamu lekko wilgotng ggbka, po czym
ewentualnie fugi wykonczyc.

Fugi nalezy chroni¢ przed wiatrem, przeciggiem i
dziataniem ciepta - np. Swiattem stonecznym, ogrzewaniem
podtogowym itp. zardowno podczas fugowania jak i procesu
twardnienia. Ogrzewanie podtogowe mozna stopniowo
wigczy¢ po 7-8 dniach. Po 2 dniach od zakonczenia
fugowania mozna ptytki oczysci¢ z nalotu fugowego
Srodkiem mira 7120 ceramic cleaner.

W zaleznosci od chtonnosci ptytek i temperatury
pomieszczenia fugowana powierzchnia moze przyjac lekki
ruch pieszy/dziatanie po 24 godzinach a petne obcigzenie
po 7 dniach.

Warunki higieny pracy

Produkt zawiera cement. Nalezy chronic¢ oczy i skére oraz
zachowac srodki ostroznosci dotyczgce cementu.

classic bazuje na biatym cemencie i nie zawiera
wykrywalnego chromu (VI).

Dalsze informacje - patrz Karta Charakterystyki.

Opakowanie

15 kg papierowe worki wzmocnione folig i wyposazone w
uchwyt.

Przechowywanie i transport

Przechowywac i transportowac¢ w warunkach suchych.

W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu produkt
zachowuje swoje parametry techniczne przez minimum 12
miesiecy od daty produkcji. Po uptywie tego czasu produkt
nadaje sie do uzycia, ale jego wtasciwosci techniczne moga
ulec zmianie - np. wydiuzy sie czas wigzania.

Sprzedaz

Produkty mira sprzedawane sa przez wybrane salony ptytek
i hurtownie budowlane.
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